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Lehmedelglatte

ANWENDERLEITFADEN

DAS BRAUCHST DU DIE VORBEREITUNG
* FESCHE WAND Lehmedelglatte in deinem Lieblings- Der Untergrund muss tragfdhig, sauber, dauerhaft trocken,
farbton staub-und fettfrei sein. Unebenheiten und Beschddigungen

in vorhandenen Untergriinden musst du vor dem Auftrag
einer Grundierung ausbessern. Gipstrockenbauplatten
sollten nach Herstellerangabe in der Qualitdtsstufe Q4 ver-

+ Eimer + sauberes Wasser

* Bohrmaschine oder Akkuschrauber oder Rihrmaschine

it Rahraur spachtelt sein. Alte Tapetenreste und Kleisterreste griindlich
* Kelle und Glattekelle entfernen. Am besten eignet sich als Untergrund ein glatt
* Pinsel oder Streichbdirste ausgefihrter Lehmedelputz von FESCHE WAND.
+ Abklebeband + Abdeckvlies Siehe auch Tabelle auf Seite 2.

* ggf. Wachsseife

LOS GEHT'’S

Q Lasse die erste Putzlage leicht antrocknen (bis sie nicht
mehr nass-glénzend ist). Dann ziehst du den Putz zum
zweiten Mal auf. In gleicher Weise, wie beim ersten Mal.

0 Falle sauberes kaltes Wasser in den Eimer.
Fur besondere Effekte, kann dieser Lehmglanzputz dicker
oder dinner angerUhrt werden. Hast du wenig Erfahrung
mit der Lehmedelglatte, dann empfehlen wir 1 Liter
Wasser auf 1kg Lehmedelglatte-Pulver.
Weil kein Konservierer enthalten ist, rihre nur so viel an,
wie du innerhalb 48 Stunden verarbeiten mochtest.

e Nachdem die zweite Putzlage etwas angetrocknet ist,
kannst du nun die Oberfldche mit einer sauberen Clatte-
kelle glatt machen. Arbeite auch dabei aus verschiede-
nen Richtungen. Je &fter du mit der sauberen Kelle tber

@ Schitte das Lehmpulver auf das Wasser (nicht umge- die trocknende Fldche gehst, umso glatter wird deine
kehrt!). Mit dem Bohrmaschinenquirl gut durchriihren bis Wand und es entsteht mehr Glanz.
eine homogene Masse entsteht. Nach einer Reifezeit von
20 Minuten kannst du bei Bedarf den Putz noch etwas @ Spdter kannst du mit Wachsseife die Fldche zusatzlich
verdinnen. Der Lehmedelglatte sollte pastds und leicht Uberarbeiten, um den Glanz noch stdrker zu betonen.
spachtelbar sein. Und wer noch einsdraufsetzen méchte, der farbt die
Woachsseife mit Pigmenten leicht ein, um der Lehmedel-
e Wenn die Lehmedelgldtte eher flissig ist, dann streiche glatte eine Patina zu verleihen.

mit dem Pinsel eine kleine Flache ein und gldtte sofort
mit der Venezianer-Kelle nach. Wenn die Masse eher pas-
tos ist, dann ziehe den Putz mit der Venezianer Glatte-
kelle sehr diinn und straff auf. Arbeite mit wenig Material
auf deiner Kelle. Arbeite aus verschiedenen Richtungen.
Eigentlich werden fast nur die Poren des Untergrundes
aufgefillt, sodass eine ganz glatte Oberfldche entsteht.
Uberstehende Grate solltest du sofort wieder nachglét-
ten und Uberschissiges Material abnehmen.
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UNTERGRUNDTABELLE - EINE EMPFEHLUNG

Es eignen sich alle gdngigen Putzmértel,wie Lehm, Kalk, Zement, Gips. Grundsatzlich sollen alle Untergrinde glatt, trocken,
tragfdhig, fest, schimmelfrei und frei von Fetten und Olen sein.
Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten

UNTERGRUND ° BEACHTEN
............................................................ f et e ettt sttt sseeas
Lehmputz : gut geglattet
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo L R I I R R R I I N I SRR AP
Kalkputz Tiefgrund vorstreichen

Gipsputz : Tiefgrund vorstreichen

Zementputz Tiefgrund vorstreichen
............................................................ e
Betonbauteile - zuerst mit Lehmedelputz beschichten

Alte Reibeputze - vorher glatten

Gipskarton / Gipsfaserplatten verspachtelt Q2 ‘ zuerst Lehmedelputz auftragen mit geglatteter Oberflache
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ® 0 0 0 0 000 0000000000000 000000000000000000000000000000000000000
OSB Platten, Spanplatten ©onur bedingt geeignet, Rissgefahr an den StéBen
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo L R I R R I I T R N A I I
Altanstriche wasserunldslich : nach Prafung

Altanstriche wasserldslich (z.B. Leimfarbe) : vorher abwaschen + Tiefgrund vorstreichen
Clasfasergewebe oder -vliese, die entsprechend stabil nach Prifung

verklebt sind .

Papier-, Vlies- und Vinyl-Tapeten nicht geeignet

o Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund vorher isolieren. Stark saugende Fldchen vorab
mit Tiefgrund behandeln.
Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewdhr auf die Allgemeingultigkeit der Angaben
dieser Liste Ubernommen werden. Im Zweifelsfall eine aussagefdhige Probefldche anlegen.
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